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1 互{ 弓 
摘要 利周电子俘获材料曲快速红外上转换特性，将其制成红外上转袭屏与可见光阴覆祸台构 

成了一种适用于条纹相机的新型组合红外阴极，测量表 明：它能将可见光条纹相机的波长响应 

范围延伸至 0．8～1．6 m，而且时同分辨率优于 24ps、红 最小可摄测能量密度优于4-8×10 
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随着光纤通讯、激光核聚变、生命科学、物理学与化学研究超快现象的需要，扩展变像管 

条纹相机的波长响应范围一直是条纹相机的重点研究方向之一，主要体现在研制对红外、x 

射线乃至核辐射灵敏而且具有快速响应的光电阴极方面．为了研究红外过程，人们在红外阴 

极方面已做了大量工作，但红外电阴极不仅投资大、制作成本高，而且量子效率、稳定性、使 

用寿命等均不如可见光阴极 ]． 

我们研制的电子俘获材料 (ETM—Electron trapping materia1)作为红外上转换的一 

种途径，具有线性范围大、量子效率高 ]、红外响应快、响应范围宽(0．8～1．6 1)、使用方便 

(窀温下工作)、热稳定性好、造价低等优点．ETM 制作的红外上转换屏作为一种极为方便 

的波长转换器件，可用于快速红外过程研究，利用它将可见光探测器(如条纹相机)的使用范 

围拓展到近红外区是一项非常有意义的工作．作为尝试，我们应用 ETM 制作的红外上转换 

屏与对可见光敏感的多碱光电阴极耦合构成组合式红外阴极，利用 ETM 屏的快速红外一 

可见特性，将近红外光转换为可见光，然后用可见光光电阴极进行探测．通过对这种新型组 

台式红外阴极的时间分辨率、最小可探测能量密度、空间分辨率等参数进行测量，表明这种 

组合式阴极具有红外响应范围宽、时间分辩率高等显著特性，是 一种适于条纹相机使用的新 

型组合红外阴极． 

1 原 理 

在多种超快测量技术中，条纹相机因能同时获得单次光脉冲的一维空间信息和时间结 

构信息而具有特殊地位 ，成为研究从 10 ～1o-1 s范围内超快现象的主要手段，其核心部 

件是由光电阴极、电子光学系统及荧光屏组成的变像管． 
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摘要 利月电于悍在材料的快速虹外上转变特性，将其制成虹叶上转隶属与可电光阴极辑告构

成了 J种适用于品纹相机的新型组告红外阴板、测量表明=它能将可见元晶纹相机的坡 t响应

范围延忡至(). 8~1. 6μm. 而且时间分辨串优于 24冉、生护最小可探测能量宫度优于 4.8\10- 9

1/mm2
• 
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随着光纤通讯、激光核聚变、生命科学、物理学与化学研究超快现象的需要、扩展变像管

条纹相机的波长响应范围一直是条纹相机的重点研究方向之一.主要体现在研制对红外、X

射线巧至核辐射灵敏而且具有快速响应的光电阴极方面.为了研究红外过程，人们在红外阴

极方面已做了大量工作.但红外电阴极不仅投资大、制作成本高.而且量子放率、稳定性、使

用寿命等均不如可见光阴极[1]

我们研制的电子俘在材料坠4J CETM-Electron trapping material)作为红外上转换的一

种途径.具有线性范围大、量子效率高~5]、红外响应快、响应范围宽 (O.8~1.6阳川、使用方便

(宅温下工作〕、热稳定性好、造价低等优点 ETM 制作的红外上转换屏作为一种极为方便

的波长转换器件，可用于快速红外过程研究，利用它将可见光探测器(如条纹相机)的使用范

围拓展到近红外区是→项非常有意义的工作-作为尝试.我们应用 ETM 制作的红外上转换

屏与对可见光敏感的多碱光电阴极搞合构成组合式红外阴极.利用 ETM 屏的快速红外→

可见特性.将近红外光转换为可见光，然后用可见光光电阴极进行探测.通过对这种新型组

合式红外阴极的时间分辨率、最小可探测能量密度、空间分辨率等参数进行测量，表明这种

组合式阴极具有红外响应范围宽、时间分辨率高等显著特性，是 4种适于条纹相机使用的新

型组合红外阴极.

E 原理

在多种超快测量技术中，条纹相机因能同时获得单次光脉冲的一维空间信息和时间结

构信息而具有特殊地位四.成为研究从 10- 8 ，......， 10- 13 5 范围内超快现象的主要手段，其核心部

件是由光电阴极、电子光学系统及荧光屏组成的变像管.

·国事晕晕计划基金4编号 59308曲的资助项目
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1．1 组合红外阴极 

传统的Ag-O—Cs阴极及 I—V族半导体负电子亲和势(NEA)光电阴极普遍存在制作成 

本高、量子效率低、稳定性差、使用寿命短等缺点，为此．我们在对 ETM 快速红外上转换特 

性研究叫的基础上，采用间接测量原理，先利用 ETM 屏 。 将需探测的近红外光转换为可见 

光．再用对可见光敏感的光电阴极进行探测．与采用直接探测原理的红外阴极相比，该组合 

阴极具有制备工艺简单、使用寿命长、响应更高、测量范围宽等诸多优点．为了减步光弥散， 

提高耦合效率和空闻分辨率，选择光纤面板(FOP)作ETM屏的输出窗·并用FOP将 ETM 

屏与可见光阴极耦合构成组合阴极．选用的可见光阴极不仅要具备灵敏度高、暗电流小、面 

电阻小、时间响应快等特点，而且其光谱响应与制作上转换屏所用ETM的发射光谱有良好 

的匹配性．我们选用CaS：Eu，Sm和CaS：Ce，Sm制作ETM 屏，它们的红外上转换发射光谱 

峰值分别位于672nm和 S04nm~ ，由于s一20阴极不仅具备暗电流小、最子效率高、时间响 

应快等特点，而且在 0．4～0．7,urn波段内具有较高的光谱灵敏度 ，对这两种 ETM 屏的兼 

容性好而且易制作，故选用 s一20阴极作为组合红外阴极中的可见光阴极． 

1．2 红外扫描变像管 ’ 

用于研究超快现象的变像管是一种光电成像器 

件，它利用电子光学技术与脉冲选通、偏转扫描等技 

术传递和记录瞬变的光学图像，从而为被研究的快 

速、不重复瞬变现象提供空间和时间信息．短磁聚焦 

变像管具有动态范围大、时间分辨率高及结构相对 

简单等优点0 “]，对可见光的时间分辨率～600fs， 

将它与组合红外阴极配合构成了ps红外扫描变像 

管(见图1)．它由组合红外阴极、狭缝阳极、行波偏转 

器、聚焦线圈和荧光屏构成，工作时阴极加负电压， 

阳极和荧光屏按地．正对狭缝阳极的阴极发射的光 

图 1 皮秒红外扫描变像管结构图 

Fig．1 Picosecond infrared image converter 

电子在聚焦磁场作用下在荧光屏上成一狭缝像，该狭缝像在行波偏转器偏转场作用下在荧光屏 

上扫描，从而给出光强随时间的变化． 

2 结果与讨论 

利用ETM 屏与可见光阴极耦合构成组合式红外阴极，将可见光条纹相机的测量范围 

拓展到近红外区是一项非常有意义的工作．为了充分了解这种组合式红外阴极的性能，我们 

对其时间分辨率、最小可探测能量密度等参数进行了测量． 。 

2．1 时间分辨率 

时间分辨率是反映条纹相机性能的重要指标，其测量装置如图 2所示．在经过标定的 

Nd：YAG激光器产生的 ps红外单脉冲激光激励下，采用双光束入射测量方案，利用 ps可 

见光条纹相机测量了组合阴极的时间分辨率。测量结果如图 3所示，其结果表明：在波长 1． 

064／xm、脉宽 19．2ps的超短脉冲激光作用下，这种组合阴极的时间分辨率优于 24ps． 

由于入射激光脉宽与组合阴极时间分辨率相近，因此，为了更准确测量这种具有 ps量 

级时间分辨率的阴极，最好采用 fs量级红外激光作为测试光源以消除光源对测量结果的影 

维普资讯 http://www.cqvip.com 

且直
组外与毫米披学报 17 卷

1. 1 组合红外阴极

传统的 Ag-O-Cs 阴极及 I-V 族半导体负电子亲和势(NEAl光电阴极普遍存在制作成

本高、量子效率低、稳定性差、使用寿命短等缺点，为此.我们在对 ETM 快速红外上转换特

性研究川的基础上，采用恫接测量原理.先利用 ETM 屏[的将需探测的近红外光转换为可见

光，再用对吁见光植感的光电阴极进行探测.与采用直接探测原理的红外阴极相比.该组合

阴极具有制备工艺简单、使用寿命长、响应更高、唰量范圄宽等诸多优点为了减少光弥散.

提高桐合敌率相空间分辨率，选择光纤面板 (FOPl作 ETM 屏的输出窗.并用 FOP 将 ETM

屏与可见光阴圾桶舍构成组合阴极.选用的可见光阴极不仅要具备灵敏度高、暗电流小、面

电阻小、时间响应快等特点，而且其光谱响应与制作上转换屏所用 ETM 的发射光谱有良吁

的匹配性.我们选用 CaS ， Eu.Sm 和 CaS ，Ce.Sm 制作 ETM 屏.它们的红外上转换发射光谱

峰值分别位于 672阳n 和 504nm[町，由于 S-20 阴极不仅具备暗电流小、量子效率高、时间响

应快等特点.而且在 O. 4~O. 7μmi皮段内具有较高的光谱灵敏度[吨，对这两种 ETM 屏的兼

容性好而且易制作，故选用 S-20 阳极作为组合红外阴慑中的吁见光阴极.

1.2 红外扫描变像管

用于研究超快现象的变像管是一种光电成像器

件.它利用电子光学技术与脉冲选涵、偏转扫描等技

术传递和记录瞬变的光学图像.从而为被研究的快

国AJ附可蜡凶光屏
z品革叮

速、不重复瞬变现象提供空间和时间信息短磁聚焦 E旧屏

变像管具有动态范围大、时间分辨率高及结构相对

简单等优点口。.1川对可见光的时间分辨率-600Is.

将它与组合红外阴极配合构成了 ps 红外扫描变像

管(见图1).官由组合红外阴极、狭缝阳极、行波偏转
量要辑阳植

~ 

器、聚焦线圈和荧光屏构成，工作时阴极加负电压T:"~_ 1 D.!_______ J '_1____ J 
俨1 1!".1 .t"1cQsecond mtrared Ima f{e converter 

回 1 皮秽'红外扫描变像管结向图

阳模和荧光屏接地.正对狭缝阳极的阴极发射的光

电子在聚焦磁场作用下在荧光屏上成一狭缝像，该狭缝像在行波偏转器偏转场作用F在荧光屏

上扫描，从而给出光强随时间的变化

z 结果与讨论
利用 ETM 屏与可见光阴极桐合构成组合式红外阴极.将可见光条纹相机的测量范围

拓展fJli丘红外区是→项非常有意义的工作.为了记分了解这种组合式红外阴极的性能.我们

对其时间分辨率、最小可探测能量密度等参数进行了测量.

2.1 时间分辩事

时间分辨率是反映条纹相机性能的重要指标，莫测量装置如图 2 所示.在经过标定的

Nd ， YAG 激光器产生的 ps 红外单脉冲激光激励下，采用双光束入射测量方案，利用 ps 可

见光条纹相机测量了组合阴极的时间分辨率.测量结果如图 3 所示，其结果表明，在披长 1.

064μm、脉宽 19.2ps 的超短脉冲激光作用下，这种组合阴极的时间分辨率优于 24ps.

由于入射激光脉宽与组合阴极时间分辨率相近，因此.为了更准确测量这种具有 ps 量

级时间分辨率的阴被.最好采用 fs 量级组外激光作为测试光源以消除光源对测量结果的影
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响．进一步的实验和分析止在进行，将另文报道． 

图2 组台红外阴极时间分辨率测量装置 
Fig．2 Schematic of experimental arra gement for time 

resolution of the ETM—based combined photoeathode 

■ ’ _ ／1∞ 倍频兜 · _ _ 19,2∞一 一 ElM_咭 娥 m． ● _ I／ ． - 241：6 ●． ．I、 ． ． F／dl~el 却州h-n由 
b) 

图3 组合红外阴极时间分辨率测量结果 

(a)时间分辨率条纹像 (b，相应的强度分布 

Fig．3 Measured result of time resolution for the ETM —based combined photocathode 

(a)Time resolved streak image (b)The corresponding intensity profile 

2．2 最小可探测能量密度 

对条纹相机而言，最小可探测能量密度反映了相机对微弱光信号的探测能力．作者选用 

对撞脉7申锁模 Nd：YAG激光器输出的 1．064gin超短激光脉冲，采用参考光和测量光同时 

入射的测量方案(见图 4)，利用 1台可见光条纹相机对这种组合红外阴极的最小可探测能 

量密度进行了测试(见图 5)．结果表明：在可见光条纹相机最小可探测能量密度 ．，一一8．3× 

lO 。J／ram 条件下，测得这种新型组合红外阴极的最小可探测能量密度优于 4．8×10 

J／ram ． 

蚕l薹}拗l毫咖伽蝴。 
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附~.进一步的实验和分析正在进行，将另文报道.
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5-2. 光电回植

EIM上精品屏

KTP 

M6 M5 M4 

图 2 组合红外阴极时间分辨率测量装置
Flg.2 Schematic- of experimental arrangement for time 

resolution of the ETM-based combined photoc-athocle 

军瓦汩

L . .-- 1 由μm倍!li1L

2四

im 
~ 192 j:6 

E1Mi-:科棋咙时也''''' 
1比四 / 
去汩 24阳
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\a) (b) 

图 3 组合红外阴极时间分辨率测量结果

(a) 时间分辨率杂技像 (b) 相应的强度分布

Fig.3 Measured result of time resolution for the ETM-based. combined photocathode 
(a) Time-resolvE'd streak image (b) The corresponding intensity profile 

2.2 最小可探泪l能量密度

王旦Z

去汩

对条纹相机而言，最小可探视tl能量密度反映了相机对微弱光信号的探测能力.作者选用

对撞脉冲锁模 Nd ， YAG 激光器输出的]. 064μm 超短激光脉冲.采用参考光和测量光同时

入射的测量方案{见图 4) ，利用 1 台可见光条纹相机对这种组合红外阴极的最小可探测能

量密度进行了测试(见图引结果表明=在可见光条纹相机最小可探测能量密度 J~=8.3X

10 叮/mm' 条件下.测得这种新型组合红外阴极的最小可探测能量密度优于 4.8 X 10• 
J/mm'. 
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就条纹相机而言，变像管光电阴极的发射 

具有统计涨落现象，而且这种现象在时间分辨 

率为ps或 fs时非常严重．若发射的光电流密 

度太小，统计涨落的噪声就会淹没要研究的光 

信号，为此，光电流密度必须达到能在荧光屏上 

建立目标所具有的最小灰度等级．假设要求的 

灰度等级 n，时间分辨率为 ，电子光学系统 

的放大倍率为 m，动态空间分辨率为 ，则此时 

需要的最小光电流密度口 为 

2m ∑N， 
～

一 —  (1) 

式(1)中N 表示灰度等级为 i的像素所要 

图 4 组合红外阴极最小 

可探测能量密度测量装置 

Fig．4 Schematic of experimental arrangement 

for minimum detectable energy density of 

the ETM—based combined photocathode 

求对应的光电阴极像素在分辨率为 △ 内发射的光电子数．若不因统计涨落现象将相邻两 

灰度等级淹没，则 N，应满足 

1 r—一  1 厂_ 

Ⅳf+1一寺~／Ⅳ >Ⅳ，+寺~／N ． (2) 

除光电阴极发射的统计涨落外，荧光屏噪声和系统的调制传递函数对最小可探测能量 

密度影响最大．故最小可探测能量密度首先由所需的临界信噪比确定．若输出信噪比已达到 

临界值，而记录系统由于灵敏度低而无法记录，则最小可探澍能量密度由记录系统确定．这 

样，实测时对临界信噪比的估计、荧光屏的噪声和系统的调制传递函数将对测量结果有较大 

影响．因此，在实际应用中，这类 由ETM 与可见光探测器构成的近红外探测器的灵敏度主 

要取决于所选用的可见光探测器的灵敏度．以条纹相机为例，日本 Hamamatsu TV．有限公 

司研制的C137o小型条纹相机系统的最小可探测能量密度 已达 6×lO-1。J／mm 2_ ]，如果将 

■  
(a) d·一 棚 l-m 

(b) 

图 5 组合红外阴极最小可探测储量密度测量结果 

(a)最小可探测能量密度条纹像 (b)相应的强度分布 

Fig．5 Measured result of minimum detectable energy  

dens~y for the ETM—hased combined photocathode 

(a)M inimum detectable density streak image (b)The corresponding intensity profile 
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就条纹相机而言，变像管光电阴极的发射

具有统汁涨落现象.而且这种现象在时间分辨

率为 ps 或 fs 时非常严重.若发射的光电流密

度大小，统计涨落的噪声就会掩没要研究的光

信号，为此，光电流密度必须达到能在荧光屏上

建立目标所具有的最小灰度等级.假设要求的

灰度等级 n，时间分辨率为 ð.t. ' 电子光学系统

的放大倍率为 m，动态空间分辨率为 8，则此时

需要的最小光电流密度[.]为 . 
e(J2m2~N， 

因 4 组合红外阴极最小

可探测能量密度测量装置

M2 

J= 7l血'è.! (1) Fig. 4 Schematic of experimental arrangemenl 

fOT minimum detectable energy density of 

式(1)中 N，表示灰度等级为 l 的像素所要 the ETM-based combined photocathode 

求时应的光电阴极像素在分辨率为 CJ.t. 内发射的光电子数.若不因统计涨落现象将相邻两

灰度等级淹没，则 N，应满足

N叶1 一÷币二>N+÷币" (2 ) 

除光电阴极发射的统计涨落外.荧光屏曝声租系统的调制传递函数对最小可探测能量

密度影响最大.故最小可探测能量密度首先由所需的临界信噪比确定.若输出信眼比已达到

临界值.而记录系统由于灵敏度低而无法记录.则最小可探测能量密度曲记录系统确定.这

样，实测时时临界信眼比的估计、荧光屏的噪声和系统的调制传递函数将对测量结果有较大

影响.因此，在实际应用中，这类由 ETM 与可见光探测器构成的近红外探测器的灵敏度主

要取决于所选用的可见光探测器的灵敏度.以条纹相机为例，日本 Hamamatsu TV. 有限公

司研制的 C1370 小型条纹相机系统的最小可探测能量密度已达 6X lO- 15J!mm2[J，]，如果将
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图 5 组合红外阴板最小可探测能量密度测量结果

t. )最小可探测能量密度条纹像 他)相应的强度分布

Fig.5 Measured result of minimum detectable energy 

density for the ETM-hased combined phOI田athode

(a) Minimum deleclable densily streak image 的 The corresponding intensity profile 
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ETM 转换屏与这种可见光条纹相机组合成一台红外条纹相机，其最小可探测能量密度会 

大大降低． 

当然，ETM 的红外转换效率也是一个重要的制约因素．由于条件所限，我们仅用 Nd： 

YAG产生的1．064~m激光进行了研究，而电子俘获材料CaS：Eu，Sm的红外激励峰值波长 
～ 11 65nm，如果通过改变激活剂种类，使 ETM 红外激励峰值波长接近所需探测的红外光 

或选择输出波长 一1．20bcm的 lnGaAsP半导体激光器作为激励光源进行研究，势必大大 

提高这种组合阴极的灵敏度． 

此外，组合阴极中 ETM 屏与可见光阴极的耦合也是一个值得注意的问题．ETM 膜层 

太薄或太厚都会影响测量结果，而且测量时ETM 是否被激发到饱和状态也是测量中须注 

意的问题．因此 ，测量结果是多次重复的平均值．测量系统中涉及的能量计 R 一7200、分束镜 

M3的透、反射率等因素引起的误差对结果的影响很小． 

2．3 空间分辨率 

条纹相机的空间分辨率不仅反映相机对空间光信息的分辨能力，而且直接影响相机的 

时间分辨率，是反映相机性能的重要参数．组合式红外阴极的空间分辨率主要取决于 ETM 

上转换屏的空间分辨率，对于采用微通道板(McP)制作的ETM屏，经分辨率板测试表明其 

宅间分辨率达到 30 lp／mm． 

3 总体结构和工作过程 

我们利用ETM 的快速红外上转换特性，试制了一种基于 ETM的组合红外阴极，并将它 

应用于 ps红外条纹相机的研制中，总体结构如 

图 6所示，其基本工作过程是：被测光信号经变 

像管光电阴极前的输入光学系统在组合阴极上 

成像 ，I可时，快速光电二极管(PIN)接收被测光 

信号，产生电触发脉冲，通过延时装置控制变像 

管扫描 电路的启动时刻，适当调整延时器，使 

PIN产生的电触发信号与到达条纹相机的待翻 

光信号同步，从而适时触发扫描电路工作，使入 

射到组合阴极上的待测光信号经选通、偏转、扫 

描等过程，在荧光屏上形成条纹像，经中继透镜 

图 6 皮秒红外条纹相机总体结构框图 

Figt 6 Overall s~：hematic diagram 

oI the structure ot picosecond 

streak camera 

组被CCD摄取，随后由实时读出系统对条纹像进行视频数字化分析、处理，给出所需测量值 
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ETM 转换屏与这种可见光条纹相机组合成一台红外条纹相机.其最小可探测能量密度会

大大降低-

当然 .ETM 的红外转换效率也是一个重要的制约因素由于条件所限，我们仅用 Nd ，

YAG 产生的1. 064μm 激光进衍了研究，而电子俘获材料 CaS ，Eu.Sm 的红外激励峰值披民

~1l 65nm.如果通过改变激活剂种类.使 ETM 红外激励峰值波长接近所需探测的红外光

式选择输出披民'<=1. 20μm 的 InGaAsP 半导体激光器作为激励光源进行研究，势必大大

提高这种组合阴极的灵敏度.

此外，组合阴极中 ETM 屏与可见光阴极的搞合也是一个值得注意的问题.ETM 膜层

太薄或太厚都会影响测量结果，而且测量时 ETM 是否被激发到饱和状态也是测量中须注

意的问题.因此.测量结果是多次重复的平均值.测量系统中涉及的能量计 R，-7200、分束镜

M3 的透、反射率等因素引起的误差对结果的影响很小-

2.3 空间分辩事

条纹相机的空间分辨率不仅反映相机对空间光信息的分辨能力.而且直接影响相机的

时间分辨率，是反映相机性能的重要参数.组合式红外阴极的空间分辨率主要取决于 ETM

上转换屏的空间分辨率.Xj于采用微通道板(MCP)制作的 ETM 屏，经分辨率板测试表明其

空间分辨率达到 301p/mm

3 总体结构和工作过程

我们利用 ETM 的快速红外上转换特性咽试制了一种基于 ETM 的组合红外阴极，并将它

应用于 ps 虹外条纹相机的研制中‘总体结构如

因 6 所示，其基本工作过程是:被测光信号经变

像管光电阴极前的输入光学系统在组合阴极上

成像咽同时，快速光电二极管(PIN)接收被测光

信号，产生电触发脉冲，通过延时装置控制变像

管扫描电路的启动时刻咽适当调整延时器.使

PIN 产生的电触发信号与到达条纹相机的待翻

光信号同步，从而适时触发扫描电路工作咽使入

射到组合阴极上的待测l光信号经选通、偏转、扫

描等过程，在荧光屏上形成条纹像.经中继透镜

坦青红 中噩噩镜

外阴扭

图 6 皮秒红外条纹相机总体结构框图

Fig. 60vecall sc:hematic ruagram 
of the stcuctUI"e of picosecond 

stceak camera 

组被 CCD 摄取咽随后由实时读出系统对条纹像进行视频数字化分析、处理.给出所需测量值
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Abstract Using the(!haracterislics of electron trapping material(ETM )for the rapid in— 

frared upeonversion． a kind of novel combined infrared photocathode was made hy COU— 

pling ETM —baaed infr,tred upconversion scre~ with visible photocathode．The present ex— 

perlment showed that the combined photocathode is able to extend spectral sensitivity to 

0．8～ 1·6#m and makt time resolution better than 24ps．and minimum detectable energy 

density less than 4，8 ：10。。J／ram ． 

Key words electron trapping materia1．infrared upconversion Screen，combined photo— 

cathode，streak infrare d camera． 
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A KIND OF NOVEL ETM-BASED COMBINED PHOTOCATHODE 

FOR INFRARED STREAK CAMERA' 

FAN Wen-Hui" HOU Xun" 

WANG Yong-Chan.r" DU Li" GONG Ping" LIU Ying" GUO Xiao-Hui" 
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Abslract Using the (~haracteristics of electron trapping material <ETM) for the rapid in 

frared upconversion , a kind of novel comhined infrared photoC'athode was made 七 y cau 

pling ETM-based infn 盯d upconversìon scr~n with visible photocathode. The present ex 

perÌm('nt showed that the combined photocathode is able to extend spectral sensitivity to 

0.8-1.6μm and ma. kt 圭 time rεsolution better than 24ps 咽 and miniruum detectable energy 

density less than 4, 8 只: lO"J/mm'. 

Key words electron trapping mat盯ial. infrared upconversion 5creen ~ combined photo 

cathode. streak infrare d camera. 
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