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摘要：阐述了利用Rugate膜系理论设计宽角度减反射薄膜的方法，从理论上分析了在宽角度的情况下，偏振产生透 

过率不同的原因，模拟设计了光谱区在1500--1600nm波段，入射角从0度到80度宽角度减反射薄膜，探索出了一 

条新型膜系设计的途径，其优化结果是较为理想的．这一研究方法如能在太阳能、光纤通信、航天、激光等领域应 

用，将大大地提高光能的利用率，具有重要的应用价值． 
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Abstract：A method of designing antireflection coatings by the way of Rugate coatings was presented．The reason of differ- 

ence of transmittance was analysed under the circumstanes of polarization and board angle incidence．Antireflection coatings 

of l500—1600nm and incidence angle from 0。to 80。were designed．A new way of design was founded．It shows that the re— 

sult of optimization is perfect．This method can increase the ratio of utilization of optical energy．It has great value of appli— 

cation in the fields of sun energy ，optical fiber communication，spaceflight，laser and SO on． 

Key words：film optics；Rugate coatings；antireflection coatngs；polarized light；optimization 

引言 

随着薄膜光学理论和应用技术的发展，薄膜光 

学已经成为近代光学的一个重要分支，它越来越广 

泛地被应用到航天、激光、太阳能以及光通讯等许多 

领域．减反射薄膜是光学薄膜设计中应用最多的膜 

系之一，由于科技的发展，新材料的出现以及制造水 

平与设计水平的提升，人们对减反射薄膜的性能指 

标要求也越来越高，不仅对光谱透过率、反射率的要 

求更为严格，而且对光学薄膜的吸收、位相以及偏振 

的变化也提出了新的要求．应用 Rugate膜系理论进 

行薄膜设计，正是适应了新技术发展的迫切需要．从 

光谱响应特性分析来看，Rugate膜系具有负滤光片 

的性质  ̈j，而从膜系结构分析来说，又具有折射率 

随膜层物理厚度做正弦变化的膜系结构．根据傅利 

叶变换理论 j，任意一个函数都可以分解成若干 

个不同变量频率的正弦波分量，若把这个正弦变化 

广义地理解为正弦分量，那么就可以认为Rugate膜 

系是一种非均匀膜系结构．由于 Rugate膜系结构中 

其折射率是渐变的，且在设计、结构、制备等方面与 

以往使用的常规滤光片有根本的不同，从而使薄膜 

领域中许多棘手的问题迎刃而解． 

虽然非均匀膜系结构的概念早就提出来了，但 

由于其制备困难，发展很缓慢．近些年，随着光学薄 
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引宵

随着薄膜光学理论和应用技术的发展，薄膜光

学已经成为近代光学的一个重要分支，它越来越广

泛地被应用到航天、激光、太阳能以及光通讯等许多

领域.减反射薄膜是光学薄膜设计中应用最多的膜

系之一，由于科技的发展，新材料的出现以及制造水

平与设计水平的提升，人们对减反射薄膜的性能指

标要求也越来越南，不仅对光谱透过率、反射率的要

求更为严格，而且对光学薄膜的吸收、位相以及偏振

的变化也提出了新的要求.应用 Rugate 膜系理论进

行薄膜设计，正是适应了新技术发展的迫切需要.从

光i普响应特性分析来看. Rugate 膜系具有负烛光片

的性质[1 ，幻，而从膜系结构分析来说，又具有折射率

随膜层物理厚度做正弦变化的膜系结构.根据傅利

叶变换理论[3刑，任意一个函数郁可以分解成若干

个不间变量频率的弦被分量，若把这个弦变化

广义地理解为正弦分量，那么就可以认为 Rugate 膜

系是一种非均匀膜系结构.由于 R吨ate 膜系结构中

其折射率是渐变的，且在设计、结构、制备等方面与

以往使用的常规t虑，光片有根本的不间，从而使薄膜

领域中许多棘于的问题迎刃而解.

愚然非均匀膜系结构的概念早就提出来了 j且

由于其制备困难，发展很缓慢.近些年，随着光学薄
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膜制备工艺的不断改进与更新，非均匀膜系的研究 

也得到了深入的发展．可以说，Rugate膜系的研究是 

非均匀膜系研究中最具代表性和典型性的． 

1 理论分析 

消除薄膜系统的偏振效应是一个棘手的问题， 

目前人们掌握的消偏振设计手段还不是很多．之所 

以会产生偏振效应，是因为在倾斜入射的情况下，薄 

膜对S偏振光和P偏振光表现出来的有效折射率不 

同 曲j，对单层膜： 

riP n／cosO 

*Is=n·cosO (1) 

已知偏振分离 △n为： 
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容易看出An对单层膜而言是一个恒大于1的量，其 

中 大于 ．然而对于薄膜组合，有可能使An=1． 

通常在大部分光谱区域，P偏振和s偏振的反 

射率R。和R 是不同的，而在大角度的情况下，R。 

和R 的差值将更大．必须尽量减少这种偏差才能使 

P和s光在某一波段同时达到高增透的效果． 

如何减少偏振而使P和s光在某一波段同时达 

到高增透的效果呢?应该说，方法并不是唯一 

的 ．其中之一就是采用 Rugate膜系的思想．理 

想的Rugate膜系应当是膜层折射率随几何厚度作 

连续变化的，其公式如下： 

n=n。+n ·cos(2~z／p) (3) 

A0=2p·n。 (4) 

图1 0。入射角优化透过率曲线 
Fig．1 Transmittance curve of optimization design with inci— 

dent angle of0。 

1450 1500 l550 l600 l650 

Wn~le．gth／nm 

图2 10。，入射角优化透过率曲线 
Fig．2 Transmittance curve of optimization design with inci— 

dent angle of 10。 

n。是一个周期内的平均折射率，n 是折射率变 

化幅值，P是折射率随厚度变化周期，A 是反射带中 

心波长．由于自然界中可用作光学薄膜材料的物质 

很少，要制备一个真正含义上的Rugate滤光片是十 

分困难的，这就要采取特殊的方法，即将非均匀膜层 

用N层均匀膜层来等效．当N一。。时，多层均匀膜系 

也就成了非均匀膜系．只要 N大于某一个不太大的 

表 1 一个余弦周期内等效层及高低折射率层参数 
Table 1 Parameters of layers of equivalent。and hiigh and low index of refraction in one period of cosine 

＼8 曼  目 qFJh 
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也得到了深入的发展.可以说， Rugate 膜系的研究是

非均匀膜系研究中最具代表性租典型性的，

1 理论分析

消除薄膜系统的偏振效应是一个棘手的问题，

目前人们掌握的消偏振设计手段还不是很多.之所

以会产生偏振效应，是因为在倾斜入射的情况下，薄

膜对自偏振光和 p 偏振光表现出来的有效折射率不
间[4 -6J 对单层膜:

η'P = n/cos() 

ηs 口 n • cos() 

己知偏振分离 Ân 为:

、
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ηs 

(1-
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容易看出 Ân 对单层膜而言是一个胆大于 1 的量，其

中 ηp 大于 η'S. 然而对于薄膜组合，有可能使 Ân = 1. 

通常在大部分光谱区域 ，p 偏振和 s 偏振的反

射事 Rp 和 R， 是不同的，而在大角度的情况下，矶

和风的差值将更大.必须尽暨减少这种偏差才能使

p 和 S 光在某…波段同时达到高增璋的效果.

如何减少偏振阳使 p 和 s 光在某一波段问时达

到高增适的效果呢?应该说，方法并不是唯

的 [7 -9J 其中之一就是采用 Rugate 膜系的思想.理

想的 Rugate 膜系应当是膜层折射率随几何厚度作

连续变化的，其公式如下:

n 口 na + np • cos( 21TZ/p) 

λo = 2p • na 
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Fig. 1 Transmittance curve of optimization d时ign with inci

dent angle of 0 0 
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图 2 \O o'Á射角优化透过率曲钱

Fig. 2 Transmittance curve of optimization design with inci唰
dent angle of 100 

na 是一个周期内的平均折射卒 ， np 是折射事变

化幅值 ，p 是折射率随厚度变化周期，λ。是反射带中

心披t已由于自然界中可用作光学薄膜材料的物质

很少，要制备一个真正含义上的 Rugate 憾光片是十

分困难的，这就要采取特殊的方法，即将非均匀膜层

用 N 居均匀膜店来等效.当 N→∞时，多层均匀膜系

也就成了非均匀膜系.只要 N 大于某一个不太大的

表 1 …个余弦周期内等效居及高低折射率居参数
Table 1 Parameters of layers of equivaIent I and high and low index of refrac创on in one period of cosine 

Nol Equivalent layers 
nd nd( '\0/4) n n 

1.52990 113 2.1 创)() 0.106482L 0.039693H 0.106482L 

1. 43807 

2 l ‘ 40000 113 2.1仰。。 0.127090L 3.983979日 0.127090L 

1.43807 

3 1. 27010 113 2.10仙。 0.141645L 3.933502日 0.141645L

1.43807 

4 1. 27010 113 2. 10000 0.141645L 3.933502H 0.141645L 

1. 43807 

5 1. 40000 113 2.1仰。。 0.127090L 3.983979H 0.127090L 

1. 43807 

6 1.52990 113 2.10000 0.106482L 0.039693日 0.106482L

1.43807 
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Wavelength／rim 

图3 20。入射角优化透过率曲线 
Fig．3 Transmittance curve of optimization design with inei— 

dent angle of 20。 

1450 l500 1550 1600 1650 

Wav~lcngtlgnm 

图4 40。入射角优化透过率曲线 
Fig．4 Transmittance curve of optimization design with inci— 

dent angle of 40。 

Wavelength／rim 

图5 50。入射角优化透过率曲线 
Fig．5 Transmittance curve of optimization design with inci— 

dent angle of 50。 

数值N 便可以获得理想的光谱响应．从而使非均匀 

膜系向均匀膜系转换，而每层折射率采取等效的方 

法获取，这时的膜系结构已经完全失去了Rugate的 

原有含义，成了不规则的高、低折射率膜堆，只是在 

作用上与 Rugate滤光片等效．而宽角度减反射薄膜 

设计就是要根据工艺条件，考虑各种工艺参数、材料 

的性能以及实现的可能性 ，利用计算机进行相关的 

膜系设计，采用已知的折射率等效任意折射率，实现 

膜层几何厚度、折射率、折射率变化周期以及膜层层 

数的合理匹配，使非均匀膜系转换为均匀膜系，对设 

1450 1500 1550 1600 1650 

Wavclcngtl~nm 

图6 60。入射角优化透过率曲线 
Fig．6 Transmittance CUrve of optimization design with inci· 

dent angle of 60。 

1450 1500 l550 1600 1650 

Wavelengtlgnm 

图7 70。入射角优化透过率曲线 
Fig．7 Transmittance curve of optimization design  with inci— 

dent angle of 70。 

1450 l500 1550 l6o0 1650 

W w ￡ Ⅻ  

图8 80。入射角优化透过率曲线 
Fig．8 Transmittance curve of optimization design with inci— 

dent angle of 80。 

计膜系合理优化，以达到理想的膜系设计． 

2 膜系设计、优化与结果 

直接采用式(3)变折射率公式设计膜系是困难 

的，若采用折射率均匀膜层去等效折射率余弦变化 

的膜层则是行之有效的，每层的折射率用 Herpin方 

法等效，选取了Ta O 和SiO 两种材料作为等效折 

射率材料，选取BK 作为基底材料，设计如下： 

n = 1．4， n。 = 0．15， A0= 2000nm 

选取两个余弦周期作为初始膜系，两边插入适 

、8 q墨 一目 q卫h 

、8 q母≈ 墓 qFJ 

、8 q墨  目％目  

、8 q墨 _『嗣磊舞 卤 、8 q墨  目 qFJh 
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数值 No 便可以获得理想的光谱响应.从mH吏才在均匀
膜系向均匀膜系转换，而每层折射率采取等效的方

法获取，这时的膜系结构已经完全失去了 Rugate 的

原有含义，成了不规则的商、低折射事膜堆，只是在

作用上与民ugate 滤光片等放.而宽角度减反射薄膜

设计就是要根据工艺条件，考虑各种工艺参数、材料

的性能以及实现的可能性，利用计算机进行相关的

脱系设计，采用已知的折射率等放任意折射率，实现

膜层几何厚度、折射率、折射率变化周期以及膜层层

数的合理匹配，使非均匀膜系转换为均匀膜系，对设
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Fig ‘ 8 Transmittance curve of optimization design with inci
dent angle of 800 

计腹系合理优化，以达到理想的脱系设计-

2 膜系设计、优化句结果

直接采用式(3)变折射率公式设计膜系是困难

的，若采用折射事均匀腹层去等效折射率余弦变化

的膜层则是行之有效的，每层的折射率用 Herpìn 方

法等效，选取了 Ta2 05 和 Si02 两种材料作为等规折
射率材料，选取 BK7 作为基底材料，设计如下:

na = 1. 4 , np 口 O. 15 , Åo 口 2000nm

i在取两个余弦周期作为初始膜系，两边插入适
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当的匹配层，选取 1500--1600nm作为设计和优化 

波段，在这个波段优化目标是s和P光的透过率对 

于0度到80度入射角都要大于或等于95％，采取 

随机与共轭梯度相结合的方法进行优化，最终膜系 

为51层，其透过率随波长变化曲线如图1至图8所 

示． 

3 结论 

利用 Rugate膜系理论在红外光谱区 1500— 

1600nm波段内，入射角从0度到80度设计了宽角 

度减反射薄膜，探索出了一条新型膜系设计的途径， 

其优化结果是较为理想的．这一研究方法如能在太 

阳能、光通信、航天、激光等领域应用，将大大地提高 

光能的利用率，具有重要的应用价值． 
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当的匹配层，选取 1500一1600nrn 作为设计和优化

波段，在这个波段优化目标是 S 和 p 光的透过且在对

O 度到 80 庶人射角都要大于或等于 95% ，采取

随机与共辄梯度相结合的方法进行优化，最终腰系

为 51 层，其透过率随波长变化曲线如图 1 至四 8 所

习飞

3 结论

利用民吨ate 膜系理论在红外光谱区 1500-

1600nrn ~皮段内，人射角从 O 度到 80 度设计了宽角

度减反射部膜，探索出了→条新型膜系设计的途径，

其优化结果是较为理想的.这一研究方法如能在太

阳能、光通倍、航天、激光等领城应用，将大大地提高

光能的利用率，具有重要的应用价值，
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